
Comparatif des laines de bois

GUTEX STEICO FLEX50 STEICO FLEX36 ISONAT FLEX 40

oui oui oui Keymark OUI oui

Conductivité Th ACERMI 0,04 0,037 0,038 0,036 0,038 0,036

Densité 40kg 40 50 45-50 (48) 60 40 55

Résistance thermique pour 100mm 2,5 2,7 2,6 2,8 2,5 2,8

Déphasage thermique pour 100mm 3h00 4h30 4h00 5h30 3 5h00

Voile de confort non non non non non oui

Made in France non non non non oui oui

HOMATHERM 
FLEX40

ISONAT 
FLEX55H

Certification : ACERMI, KEYMARK
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